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1. Alcances
La inspección se realiza con información de los reportes de CTA dependiendo el tipo de tramo, que continuación se describen:

La inspección no destructiva se esta realizando sobre recubrimiento, se entiende que para una segunda inspección es necesaria

exista la discontinuidad visible.

Las grietas se confirman mediante una prueba no destructiva y se mide su longitud. En este caso se esta realizando la prueba de 

partículas magnéticas. 
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Zonas Detalles de inspección Porcentaje Norma/Referencia

Inspección no destructiva de soldadura. Inspección de zonas de distorsión inducida (espacio 

entre atiesadores y patín inferior), cruces de soldaduras, perfil de soldadura alma-patín y 

soldaduras de diafragmas. Areás corroídas

Tramos típicos

Claro espejo

Inspección no destructiva de soldadura. Inspección de zonas de distorsión inducida (espacio 

entre atiesadores y patín inferior), cruces de soldaduras, perfil de soldadura alma-patín y 

soldaduras de diafragmas. Areás corroídas

100% AWS D1.5 e inspección de detalles de fatiga

Tramos 

atípicos

Inspección no destructiva de soldadura. Inspección de zonas de distorsión inducida (espacio 

entre atiesadores y patín inferior), cruces de soldaduras, perfil de soldadura alma-patín y 

soldaduras de diafragmas. Areás corroídas

100% AWS D1.5 e inspección de detalles de fatiga

100%

25%

Inspección de detalles de fatiga

AWS D1.5 



1. Alcances
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AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 

6.10.11.1 Transverse Stiffneres

Imagen 1. Atiesadores transversales, se observa la conexión de

los diafragmas y el espacio entre atiesadores y patín inferior.
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R. Haghani, M. Al-Emrani and M. Heshmati, 

Fatigue-Prone Details in Steel Bridges, Buildings 

2012, 2, 456-476; doi:10.3390/buildings2040456

Imagen 2. Distorsión inducida en atiesadores transversales.

1. Alcances



2. Croquis de ubicación de grietas por tramo.
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Dovela 117-118: 3 Grietas.

Dovela 116-117: 4 Grietas

Tramo Espejo.

Dovela 115-116: 2 Grietas.

Dovela 107-108: 1 Grieta.

Dovela 80-81: 1 Grieta.

Dovela 71-72: 1 Grieta.

Dovela 66-67: 1 Grieta.

Dovela 58-59: 4 Grieta.Total de grietas a la fecha: 21

Dovela 113-114: 1 Grieta.

Dovela 112-113: 1 Grieta.

Dovela 108-109: 1 Grieta.

Zona Cero

Dovela 57-58: 1 Grieta.



3. Resumen de grietas detectadas. 
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80% de las 

grietas en 

zonas de 

distorsión 

inducida. 

(Zona 

diafragmas 

entre atiesador 

y patín inferior)

Inter Tramo - Estación Claros
Claros 

inspeccionados

Claros con 

grietas

Grietas por 

Intertramo

Zapotitlán - Nopalera 37 - - -

Nopalera 8 - - -

Nopalera - Olivos 49 37 4 8

Olivos 8 - - -

Olivos – San Lorenzo 16 14 8 13

San Lorenzo 8 - - -

San Lorenzo - Periférico 59 - - -

Periférico 8 - - -

Periférico – Calle 11 42 5 0 0

Calle 11 8 - - -

Calle 11 – La virgen 15 - - -

TOTAL 258 56 12 21



4. Avance físico Inspección detallada a estructura metálica. 
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Avance físico inspección 28.5 %

Claros inspeccionados a la fecha:

1. Tramo San Lorenzo Tezonco- Olivos: 14 Claros. ( en proceso ).

2. Olivos- Nopalera: 37 Claros. ( en proceso ).

3. Periférico Calle 11: 5 Claros. ( en proceso ).

INSPECCIÓN ALEATORIA A LA FECHA 

CLAROS A INSPECCIONAR
INSPECCIONADOS  A LA 

FECHA
% AVANCE

258 56 28.5

Nota: El avance se calcula en base al % 

de inspección por dovela y a las pruebas 

de inspección detallada y partículas 

magnéticas. 



5. Informe fotográfico inspección detallada de la estructura metálica.
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Imagen 3. Inspector UANL realizando

inspección detallada.

Imagen 4. Dovela 116-117, Grieta diafragma 4.



5. Informe fotográfico inspección aleatoria UANL.
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Imagen 5. Dovela 116-117, Grieta en diafragma

1.
Imagen 6. Dovela 115-116, Grieta diafragma 4.
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